


Wystepowanie azbestu

Najczesciej spotykanymi wyrobami zawierajgcymi azbest sa:

e ptyty faliste azbestowo-cementowe o zawartosci azbestu od
10% do 13% stuzgce do pokry¢ dachowych,

e ptyty KARO stuzgce do pokryé dachowych lub elewacji,

* rury azbestowo-cementowe wysokocisnieniowe, kanalizacyjne
0 zawartosci azbestu okoto 22%,

e ptyty azbestowo-cementowe wykorzystywane w przegrodach
$cian warstwowych i wbudowane w ptyty warstwowe
prefabrykowane — PW3/A.

Azbest stosowano takze wszedzie tam gdzie znajdowaty sie
elementy narazone na wysokg temperature. Byty to klapy przeciwpo-
zarowe, ciggi telekomunikacyjne, wezty cieptownicze, obudowa klatek
schodowych, przejscia kabli elektrycznych, przewoddéw cieptowni-
czych i wentylacyjnych miedzy stropami, zabezpieczenia konstrukcji
stalowych. Azbest wykorzystywano réwniez w tkaninach wygtuszajg-
cych hatas.

Wptyw azbestu na organizm cztowieka

Wptyw azbestu na organizm cztowieka zwigzany jest bezposrednio z
whnikaniem widkien azbestowych do organizmu cziowieka poprzez
uktad oddechowy. Widkna azbestu gromadzg sie i zalegajg w ptucach.
Wystepuje takze w niewielkim stopniu wchitanianie azbestu przez skore.

Najwieksze zagrozenie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w formie
widkien respirabilnych. Widkna te majg grubosc nie wiekszg niz 3 um
przez co trafiajg do pecherzykow ptucnych. Najbardziej niebezpiecz-
nym rodzajem azbestu dla organizmu cztowieka jest azbest niebieski,
czyli krokidolit, jednak wszystkie rodzaje przyjeto jako kancerogenne.
Szczegdlna szkodliwosc krokidolitu spowodowana jest faktem, iz ten
gatunek azbestu nie ulega zmianom w Srodowiskach biologicznych. W
odrdznieniu od azbestu niebieskiego, azbest biaty, czyli chryzotyl
podlega czeSciowemu rozpuszczeniu w ptynach fizjologicznych przez
co jego szkodliwosc¢ jest mniejsza.









