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PODSUMOWANIE

Synietyczna nawierzchnia murawy zostala zbadana 'z zasiosowaniem procsdur opisanych w Podreczniku
metod badawcezych nawierzchni piticarskich (wydanie 2015). W ninlejszym sprawozdaniu opisang badang
probke i uzyskane wyniki.

Formalne sprawozdanie z badan FIFA zostalo takée sporzgdzone i przediozone w FIFA w celu okreéterliiag
czy produkt spetnia wymagania badan laboratoryjnych Koncepcil Jakoscel FIFA; Jest fo pierwsza faza certy-
fikacji w terenie na podstawie Koncepcji Jakosci FIFA. Ninigjsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem
laboratoryinym FIFA oraz nie potwierdza ani nie oznacza, ze stanowi homologacje produkiu przez FIFA.

SPRAWOZDANIE PRZYGOTOWALI:

Colin Young {Dyrekfor Naczelny)
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OPIS PRODUKTU

Nazwa nawierzchni

Sztuczna trawa

Nazwa wyldadziny / kod

| Wysokosc widkien

Wiskna sztucznej trawy

Producent witkien sztucznej trawy

| Wypelnienie
Wypelnienie Dostaﬁrcy
Guma EPDM
Piasek Piasek
Warstwa Wypelienie Bozowanie (kg/m?)
Goma EPDM 17
Dolna Piasek 21
Przyblizona catkowita glebokoS¢ wypeinienia (mmy}) 40
Podﬁ{ad amortyzacyjny
Nazwa
Skfad L -
Grubosé ¥
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 Radanictli} _
- opisanych w Podrecznik metod badawczych

| nawierzchni pitkarskich {(wydanie 2015)

OSWIADGZENIE PRODUCENTA DOT. PRODUKTU

Mas?x wykiadﬁny na ;er:{nosﬂce +90%
powierzehni
Kepki / m’ + 10%
S Wysokosé widkien powyze] podioza 5%
Calkowita waga widkien (g/m’) + 10%
Minimalna przyczepnoscé kepek (N} 1 -
Masa liniowa witkien (dtex)
Zakres wielkosci czastek . +20%
Wypelnienie uzytkowe Ksztalt czastek -
Gestosé nasypowa (gfem”) - +15%
Zakres wielkosci czastek +10%
Wypehienie stabilizujace Ksztalt czgstek -
| Gestosé nasypowa (g/cm”) +15%
Grubosé (mm) | : +10%
Podkiad amortyzacyjny Absorpcja uderzen (% FR) + 5%
Odksztatcenie (mm) _ i

PROGRAM BADANIA

Nawierzchnia zostata zbadana przy zastosowaniu procedur opisanych w Padreczniku metod badawczych
nawierzchni pifiarskich (wydanie 2015). W ramach programu badania nawierzchnia ze sztucznej trawy
zostata polozona na betonowym stanowisku do préb.
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7 zastosowaniem procedur

‘: op-iséhych w Podrecznik metod badawczych
nawierzchni pitkarskich {(wydanie 2015}

WYNIKI
Wiasciwosé Warunki badania Jednostki | Wynik Sredni
Poczatkowe, Sucha
niestarzona Mokra
Odbicie pionowe pitki - m
Pa zuzyciu 3 020 cykli 4 8
Symuiowanym 6 020 cyk{i
Sucha
Odbicie katowe pitki - o,
Mokra
Poczatkowe,
niestarzona -
Po zuzyciu Sucha
L symulowanym
Zredukowane toczenie piki 3 020 cykli Mokra m
Po zuzyciu Sucha
symulowanym
6 020 cykli Mokra
Poczatikowe, Sucha
niestarzona Mokra
: 3 020 cykli
tagodzenie uderzen e %
symulowanym 6 020 cykii
50°C
5°C
Sucha
Poczatkowe
Mokra
Odksztaicenie - m
Po zuzyciu 3020 cykii
symulowanym 6 020 oykii
Sucha
Poczatkowe
Opér w ruchu Mtk "
obroto :
e Po zuzyciu 3 020 cyKl
symulowanym | 6 020 cykli
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Dz zastosowaniem procedur

op;sanych w Podrecznik metod badawczych
nawierzchni pitkarskich {wydanie 2015) _

Data | 05/10/2016

 Wiaéciwosé Warunki badania Jednostki | Wynik $redni
| Tarcie skory / powierzchniowe Sucha B
Otarcie naskorka Sucha %
Niestarzona
Wytrzymalfos¢ szwu szytego
Starzona wodg
N/100 mm
Niestarzona
Wytrzymatosé szwu spojonego
Starzona wodg
Niestarzona
Wyrywanie pekéw z wykladziny N
Starzona wodg
Cieplo Kategoria
Rozprysk Charakterystyka rozprysku
Przemakalnosé N/d mm/h
Wytrzymalosé na rozcigganie
warstwy tfagodzgce] uderzenia / Niestarzona MPa
warstwy-e 3
Odporno$é na szfuczne warunki atmosferyczne
Wiasciwosé Aspekt Wynik
Widkno A
Wickna sztucznej trawy Zmiana barwy (skala szarosci)
Zmiana wytrzymaiosci widkien na
rozcigganie
Zmizna barwy
Wypelnienie polimerowe
Wizualna zmiana skiadu
Numer | _
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FOTOGRAFIE ILUSTRUJACE SKUTEK ZUZYCIA SYMULOWANEGO

Liczba cykli Lisport

Przed zuzyciem symulowanym ; Po zuZyciu symulowanym

Widok ogolny
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Liczba cykli Lisport

: Przed zuzyciem symulowanym - Po zuzyciu symulowanym

Widok ogéiny

fen sztucznej trawy
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' Badanie Ricco Profi System z zastosowaniem procedur.
opisanych w Podrecznik meto¢ 747 1 1% :
_nawierzchni pitkarskich (wyd. it
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Skizdnik Wiasciwosé Wiékno A
Profil wddkna
Kolor
Nr RAL
Sztuczna Obliczona masa finio-
murawa i wa witkien (dtex)
| witkna Wiasciwosé Jednostki Sredni wynik
| sztucznej _
frawy Masa na jednostke 2
powierzchni ¢
- oS¢ pekow na Jm?
iednostke powierzchni
Sita wyrwania peczka N
Powyze]
Diugosé witkna mm pofioza
Catkowita
Waga witkna g/m®
Przemakalnosé
wykladziny i
Wysokosé efektywna o
witkna
Numer e .
sprawozdania Strona 9z 14 |
Data | 06/10/2016




_ 'z zastosowaniesn procedur
opisanych w Podrecznik metod badawczych nawierzch-
- ni pitkarskich {wydanie 2015) s}

 Badanie il

CHARAKTERYZACJA WEOKIEN SZTUCZNEJ TRAWY

Wiékno A -
TR G¥ L SRR
Dpemori:  BR
Sompke 107 foam =]
&0
Bamgia Wakg my
B
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Data | 05/10/2016

%2-
4— X
g SRS
5"
¥
- ok E¥AT
PE
!-
n‘-
104
HEBS T T T r T T T T T T 1
& o M By o hiiH] 110 T Jaty kS 3 S5 i
Totnberaming Gl
JOXETIG TFDOAT
"‘II Flowt Froom SONEG o 1ERI0~Cn] 20 00 Ciame 3 Hdd &SN ninat OTC - j
TF ol Ferr 205 el of 450 BT 5} Flaut troers SORHOTS b SO0 C S8 LT Cimin
3} ool Feoms 0G0 40 5000 o 2E00 Qv
Numer |
sprawozdania Strona 10 z 14




"Badanie §§

 z zastosowaniem procedur

‘ opisanych w Podn;czmk metod badawczych naw:erzchm

Przekpd] wAdkna 1§

Strona B widkno |
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sprawozdania |

Data | 05/10/2016
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Rozmiar czgsiek 0,56—16mm
Ksztalt czgstek
Opis Klasyfikacja
Nieregulamy B3
Gestosé nasypowa (g/icm®) 0,68
Anasliza termograwimetryczna ] . i
% organiczne | 40,1 | % nieorganiczne | 59,9
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Pacticle Size Di;bbmmsab»lfshgmﬁﬁ " ) -
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cwg
N
P
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Rozmiar czgstek 0,315-1,00
Ksztalt czgstek
Opis Klasyfikacja
Okragle (9724
Gestosé nasypowa (g/em’) 1,536
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, IR - 22stosowaniem procedur |
episanych w Podrecznik metod badawczych nawierzch-
ni pitkarskich (wydanie 2015} Wl

_‘?m g‘— s =T e SR13500
;&-d:!‘.‘: presy 3
St WA TIASE ;?u‘
1w
103
r a3
= XG0T |
=DA% 5
Iroeganc = 5o =
I Ea ERsiomce —TI0% %
= -3
oo Dot ¥ =30.955 % 3
i H
-3
: g
B k\“\— : o
LLE
- I ¥
= g;mﬁ
454 = 4
L T T T AE
12 w0 20 R 3 o] <11 - ann  gax2
Tempoeaea e
S T
[ Fiaat o 25.00°C 1 BE0.009 of 10.00%Clais ]
S—
Numer i
sprawozdania i Strona 14 z 14

Data | 05/10/2016

Niniejsze sprawozdanie nie fest sprawaedaniem Femi—— e ————————




